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Mauer- und Putzmortel

Produkt

Anwendung

Bestandteile

Eigenschaften

Mauer- und Putzmdrtel fur die manuelle Verarbeitung. Normalmau-
ermortel nach DIN 20000-412 und Normalmauermoértel G und M 2,5
nach DIN EN 998-2 bzw. Normalputz GP und CS Il nach DIN EN 998-1.

Zum Verputzen von Beton- und Mauerwerksflachen im Innen- und Au-
Bebereich und fur Feuchtraume. Als Unter- und Oberputz fur in-
nen und auBeneinsetzbar. Unterputz zur Aufnahme von Anstrichen,
Bekleidungen und Edelputzen. Nicht flUr Putzmaschinen geeignet.

Zum  Errichten von Mauerwerk mit normaler statischer Belas-
tung. Nicht far hochwarme-dammendes Mauerwerk geeig-
net. Der Mauermoértel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne
Einschrankung/Abminderung als Normalmauermoértel verwendbar. Bishe-
rige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: Normalmauermortel II.

Mineralischer Kalk-Zementputz- und Mauermortel. Nach Wasserzuga-
be geschmeidiger, kellengerechter Mortel mit gutem Wasserruckhal-
tevermdgen und guter Untergrundhaftung. Nach der Erhartung wit-
terungs- und frost-bestandig, diffusionsoffen, sto3- und kratzfest.

Gesteinskdrnung, Zement, Baukalk und Zu-
satze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Mineralischer Kalk-Zementputz- und Mauermortel. Nach Wasserzugabe ge-
schmeidiger, kellengerechter Mortel mit gutem Wasserrtckhaltevermogen
und guter Untergrundhaftung. Nach Erhartung witterungs- und frostbestandig,
diffusionsoffen, stol3- und kratzfest.
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Technische Daten

Putzmortelgruppe:

Mortelart:
Druckfestigkeitskategorie:
Mortelklasse:

Kornung:

Druckfestigkeit:
Haftzugfestigkeit:
Haftscherfestigkeit:

Warmeleitzahl A10, dry,mat

(Tabellenwert nach EN 1743):

H-Wert:
Wasserbedarf:
Ergiebigkeit:
Materialverbrauch:
Mindestauftragsdicke:

Wasseraufnahme:
Brandverhalten:
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Normalputzmortel GP nach DIN EN 998-1

P 1l nach DIN 18550

Normalmauermortel G nach DIN EN 998-2
CS Il nach DIN EN 998-1

M 2,5 nach DIN EN 998-2

0-2,0mm

>1,5-5,0N/mm?2

> 0,08 N/mm2 nach EN 1015-12

> 0,04 N/mm2 nach DIN 1052-3, Verfahren B
(KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3 - 5 M.-%)
0,82 W/(m-K) (fir P = 50 %)

0,89 W/(m-K) (fur P = 90 %)

< 25/ 15/35 (Tabellenwerte)

5,5 - 6,5 1/Sack

ca. 25 I/Sack

ca. 1,4 kg/m?/mm

als Unterputz 10 mm

als Oberputz 3 mm

Wc 0 nach DIN 998-1

A1, nichtbrennbar

Lieferform  Papiersacke, Sackinhalt 25 kg (35 Sack pro Palette = 1.400 kg)

Lagerung Trocken und geschutzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrol-
le aller Rohstoffe. TUV-gepriftes und zertifiziertes Qualititsmanagementsystem
nachderweltweitgultigen Norm DINEN SO 9001. TUV-gepruftes und zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Qualitats-
sicherung

Einstufung It. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

GHS-Verordnung




Untergrund

Verarbeitung

Hinweise
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Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei, frei von Ausblihungen so-
wie frei von haftmindernden RuUckstanden (Schmutz und Staub) sein. Die
zu verputzende Flache muss gleichmallig ausgetrocknet sein. Glatte Beton-
flachen vorher mit einem geeigneten Haft-vermittler, stark saugende Un-
tergrunde evtl. vornassen oder mit einer Aufbrennsperre vorbehandeln.

Der Mortel wird handisch mit geeignetem Werkzeug verarbeitet, wobei Klein-
mengen mit dem Quirl im Morteltrog, ansonsten im  Durch-
laufmischer  oder  Freifallmischer gemischt werden koénnen. An-
mischen nur mit sauberem Wasser, ohne sonstige Zusatze.

Verputzen

Die Mindestauftragsdicke betragt im Innenbereich 10 mm, im Aul3enbereich
15 mm. Bei Putz-dicken von mehr als 20 mm und anderen ungunstigen Umstan-
den mehrlagig arbeiten, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes
(pro mm Putzdicke 1 Tag) vor dem Auftragen der letzten Lage emp-
fohlen wird (vorherige Lage gut aufrauen). Dies ist besonders bei
niedrigen Temperaturen und damit verzogerter Abbindung wichtig.

Den Mortel mit der Glattkelle aufziehen oder mit der Kelle anwerfen. An-
schlieBend mit der Kartatsche planeben abziehen. Nach dem Anstei-
fen zeitgerecht Verreiben oder Filzen oder mit dem Gitterrabot fur die
nachtragliche Beschichtung mit Edelputzen oder Keramik aufrauen.

Mauern
Das Mauern erfolgt entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der und Mau-
ersteinhersteller. Es ist grundsatzlich vollfugig und im Verband zu mauern.

Nicht zum Verputzen von Leichtmauerwerk geeignet.
Im  Sockelbereich  sind spezielle  Sockelputze  zu  verwenden.

Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die
Fassade bis zur vollstandigen Erhartung schidtzen (Gerustnetz). Hohe
Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen koénnen die Abbindezeit deut-
lich verlangern. Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Stand-
zeit von mind. 1 Tag je mm Putzdicke einzuhalten. Bei Verwendung
von Putzprofilen sind dafur geeignete rostfreie Profile einzusetzen.
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Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schitzen. Mauerwerkskrone
nach der Verarbeitung abdecken, um Durchfeuchtung durch Regen zu vermeiden.

Nicht unter + 5 °C und Uuber + 30 °C Material, Untergrund - und Lufttempe-
ratur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die ,Leitlinie fur das Verputzen von
Mauerwerk und Beton”, die DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN
18550, DIN EN 20000-412, DIN 18330 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begrtn-
den kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer
nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere
Ausgaben ungultig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle Geschaftsfalle unsere
aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und
Mischanlagen.

CAPITAL Baustoffe GmbH Giftnotruf der Charité

Bergholzstral3e 4, 12099 Berlin Campus Benjamin Franklin

Telefon: +49 (0) 30 600 34 77-0 Hindenburgdamm 30

E-Mail: info@capital-baustoffe.de 12203 Berlin

Website: capital-baustoffe.de giftnotruf@charite.de
24-Stunden-Notruf.Nr. +49 (0)30 30686700




